DIN EN 3475-606:2025-07 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen fir Luftfahrtverwendung — Priifverfahren
- Teil 606: Priufung der Dochtwirkung auf die Textilgeflechtisolierung; Deutsche und
Englische Fassung EN 3475-606:2024

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use — Test methods - Part 606: Wicking
test on textile braid insulation; German and English version EN 3475-606:2024

Inhalt Seite
| 000 0 0B R0 LT Y0 o) o o 5
1 AnwWwendungsbereiCh. ... ————————————————————————————— 6
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o sssssss st s s smsas s s s s s s s 6
3 BEGIIff@ o e 6
4 Herstellung der RhodaminfarbstoffloSung ... 6
5 Herstellung der ProbeKOIPer....cmmmmmmsmssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 6
6 50 g U740 21 1) (=) (L, 7
7 000 0 4 LT o 7
8 0100 a0 =) 0 7
IR L S L LD g 00 8
Bilder

Bild 1 — Position des Schrumpfschlauches.........ci———————————————— 7
Bild 2 — Abgedichteter Schrumpfschlauch ... ——————————— 7
Contents Page
EUTOPEAN fOT@WOI'd ... sssssssssnsnsssssssssassssssssssssssssnsnssssssssssssssssssssssssssmsssasasss s s s s ssse s snsnsmsmsasasas s s s snsnssassnans 3
1 T o0 TP 4
2 I\ (0 00T U g ) ) 4 L 4
3 Terms and defiNitions ... ————————————————————————— 4
4 Preparation of the rhodamine dye SolUtion..........cccoeinrniis s 4
5 Preparation of SPeCIMEeN......c s ————————————————— 4
6 B 10 o+ 0T 5
7 FIiNal MEeaSUTEIMENE ...cocucciiusisrssnsssssmssssssssssssssssssss s s s e s 5
8 ReEQUITECIMENT ..o RS R R S 5

133 10] 10074 0 1 1] 1 6



		2026-05-13T16:31:28+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




