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Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren - Mikrogefüge Kneterzeugnisse von 
Titanlegierung (<alpha> + ß) - Teil 003: Mikrogefüge von Platten; Deutsche und 
Englische Fassung EN 3114-003:2006 
 
Aerospace series - Test method - Microstructure of (<alpha> + ß) titanium alloy 
wrought products - Part 003: Microstructure of plate; German and English version EN 
3114-003:2006 
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