DIN EN 3976:2007-04 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Titan und Titanlegierungen - Prufverfahren - Chemische
Analyse zur Bestimmung des Wasserstoffgehaltes; Deutsche und Englische Fassung
EN 3976:2006

Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Test method - Chemical analysis
for the determination of hydrogen content; German and English version EN
3976:2006
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