E DIN ISO 7619-1:2011-05 (D)

Erscheinungsdatum: 2011-04-26

Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindringharte - Teil
1: Durometer-Verfahren (Shore-Harte) (ISO 7619-1:2010)

Inhalt Seite
NatioNales VOIrWOTrL....... .. e e e s m e e e e e e e s e mme s e e s e e a e mmnnn e e e e sannan 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .........ccoccciriniiiiiinniii e, 4
=1 (oY LT o 5
1 2N VY21 ¢ T LB g Yo T o 7= o =Y 1o o P 6
2 NOormative VErweiSUNQGEN ........coeeeiiiiiiiieiicececececemecnmennmnsnnnnsnnsnsnssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnn 6
3 Kurzbeschreibung und Auswahl des Durometer-TYPS .......ccuuerermmmmmmmmmmmmmemmmmmrmmmememnmnmsnsnsnssnsnsnnnnnes 6
4 L= - 7
5 Lo 0] o =11 ] o - PSR 1
6 Konditionierung und Priftemperatur ..........cccc i 11
7 DUFChfURIUNG ... ane e nans 1
8 Kalibrierung und Profung........cccooccimiiiiiis s s 12
9 o = .4 1= T o 12
10 PrifberiCht ... e s 12
Anhang A (informativ) Prézision fiir das Durometer Shore AM im Vergleich mit dem fiir

L1V T L2 2 o ) U ' 1o o SR 14
LiteratuUrNiNWeISe.......cueiiiieri iR 17



		2024-05-21T03:57:38+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




