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Textilien - Quantitative chemische Analysen - Teil 9: Mischungen von Acetat mit
bestimmten anderen Fasern (Benzylalkohol-Verfahren) (ISO/DIS 1833-9:2019);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 1833-9:2019

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9: Mixtures of acetate and triacetate
fibres (method using benzyl alcohol) (ISO/DIS 1833-9:2019); German and English
version prEN ISO 1833-9:2019
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