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Klebstoffe - Klebstoffe fiir das Kleben von Parkett auf einen Untergrund -
Prifverfahren und Mindestanforderungen (ISO 17178:2013); Deutsche und Englische
Fassung prEN ISO 17178:2019

Adhesives - Adhesives for bonding parquet to subfloor - Test methods and minimum
requirements (ISO 17178:2013); German and English version prEN ISO 17178:2019
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