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Hochleistungskeramik - Bestimmung der Verdichtungseigenschaften keramischer 
Pulver (ISO 17172:2014); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17172:2020 
 
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of 
compaction properties of ceramic powders (ISO 17172:2014); German and English 
version prEN ISO 17172:2020 
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