
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 16190:2021-02 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2021-01-08 
 
Schuhe - Möglicherweise in Schuhen und Schuhbestandteilen vorhandene kritische 
Substanzen - Prüfverfahren zur quantitativen Bestimmung von polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Schuhwerkstoffen (ISO/DIS 16190:2021); 
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 16190:2021 
 
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear 
components - Test method to quantitatively determine polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH) in footwear materials (ISO/DIS 16190:2021); German and English 
version prEN ISO 16190:2021 
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