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Prüfverfahren - Bestimmung des Wärmedurchgangswiderstands von gefüllten 
textilen Artikeln und ähnlichen Gegenständen unter Verwendung einer kleinen 
Guarded-Hotplate-Vorrichtung; Deutsche und Englische Fassung prEN 17667:2021 
 
Test method - Determination of thermal resistance of filled textile articles and similar 
items using small guarded hotplate apparatus; German and English version prEN 
17667:2021 
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