
 

   

E DIN EN ISO 5403-1:2025-02 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2025-01-10 
 
Leder - Bestimmung der Wasserbeständigkeit von flexiblem Leder - Teil 1: 
Penetrometerverfahren (ISO/DIS 5403-1:2025); Deutsche und Englische Fassung 
prEN ISO 5403-1:2025 
 
Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 1: Repeated 
linear compression (penetrometer) (ISO/DIS 5403-1:2025); German and English 
version prEN ISO 5403-1:2025 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 6 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 7 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 9 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 9 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 9 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 9 
5 Geräte, Reagenzien und Werkstoffe ............................................................................................................... 9 
6 Vorbereitung von Proben und Prüfkörpern ............................................................................................. 10 
7 Durchführung ..................................................................................................................................................... 11 
7.1 Bestimmung von Steifigkeit und Prüfamplitude ..................................................................................... 11 
7.2 Bestimmung der Durchdringungszeit ........................................................................................................ 12 
7.3 Bestimmung der Wasseraufnahme ............................................................................................................. 13 
7.4 Bestimmung der Wasserdurchdringung ................................................................................................... 13 
8 Angabe der Ergebnisse .................................................................................................................................... 13 
8.1 Durchdringungszeit .......................................................................................................................................... 13 
8.2 Wasseraufnahme ............................................................................................................................................... 13 
8.3 Durchdringungsmenge .................................................................................................................................... 14 
9 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 14 
Anhang A (informativ)  Bezugsquellen für Prüfgeräte ........................................................................................ 15 
 


		2026-05-18T03:23:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




