E DIN EN ISO 15363:2025-06 (D/E)
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Metallische Werkstoffe - Hydraulischer Ringaufweitversuch (ISO 15363:2017);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 15363:2025

Metallic materials - Tube ring hydraulic pressure test (ISO 15363:2017); German and
English version prEN ISO 15363:2025
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