E DIN EN ISO 22700:2026-03 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2026-02-06

Leder - Messung der Farbe und des Farbunterschiedes von zugerichtetem Leder
(ISO/DIS 22700:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 22700:2026

Leather - Measuring the colour and colour difference of finished leather (ISO/DIS
22700:2026); German and English version prEN ISO 22700:2026
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