E DIN EN 13364-2:2026-04 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2026-03-06

Prifung von Naturstein - Teil 2: Bestimmung der Bruchlast an Schnittspalt und
Metallprofil; Deutsche und Englische Fassung prEN 13364-2:2026

Natural stone test methods - Part 2: Determination of the breaking load at kerf slot
and metal profile; German and English version prEN 13364-2:2026

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiiisnisisssnsisssssnssissssssssssssssssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sess sasnss sasassssssas snsssassnsssasasss 6
1 Anwendungsbereich.... i ————————————————— 8
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 8
3 3= o 8
4 KUrzbesChreibung.......oiiiiisssssssisssss s s s s s s s 8
5 SYIMDOIE . AR RS 8
6 = | 8
7 Vorbereitung der ProbeKOIPer ... ssssss s ssssans 9
7.1 Probenahme und Lage der Schichtung.......csssssssssas 9
7.2 50 0T 07 10 g 01 o 9
0 T 1 1 =3 T3 ) 1 LT 9
7.2.2 Anzahl der ProbeROIPET ....ccuimmsmsismssisssssmsssssssssssssssnssssssssssssasssssssssssssssassssssassssssssassssssasassssssassssssassssssssasss 9
7.2.3 Oberflichenbehandlung der ProbeKOIPET .....ccmmmmsmsmmsmsmsmsmssmsssmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 12
7.2.4 Mafle der ProDeKOTIPer .. cssmsmsmsssssssmssssssmssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssassssssssssssssssssssssssasssassssssnsnss 12
7.2.5 Position und Maf3e des SChNIttSPAILS ... —————————————— 12
7.2.6 Schneiden des SChNItESPAlLS.....ccovicinnmcs i —————————————————— 13
020 I o U T0T 0 0] 03 T ) 4T o, 13
70/ ST 00 0 o U 10041 ) 0 13
7.2.9  MeSSUNG VOI 0 UIA A1 ccurerucrrnessmsesessmsessssssssmssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssseassss st ssssssesssss siassssssnssssssssnsssssessnsnsss 13
8 MetallPIofil. ..o AR AR 13
8.1 Mafde UNd GreNZaADMALBe.. .. RS 13
8.2 Komplexe Metallprofile...... s ssssssssssssssssssassssssassssssssassssssassssssasasss 13
9 PrifVerfaNIen R e 14
10 Darstellung der ErgebniSSe ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 14
11 o0 1N {073 Tl L, 15
Anhang A (normativ) Statistische Auswertung der Priifergebnisse........ccounnnnn. 17
A1 ANWenduUnNgSDEreICh. ... ——————————————————— 17
A.2 Symbole und DefinitionNen ... 17
A3 Statistische Auswertung der Prifergebnisse ... 17
IR L) i LD g 010 0L L, 20
Bilder

Bild 1 — Klemmvorrichtung zum Fixieren des ProbeKOrpers........mmmssssssns 10
Bild 2 — Gerat zum Aufbringen von Lasten senkrecht zur Achse des Metallprofils.........ccumsesmnmssrnsesenens 11



Bild 3 — Priifanordnung fiir einen Probekoérper ohne Anisotropieebenen (Typ 0)......ccuusesesesesssessseseaes 11

Bild4 — Priifanordnung fiir einen Probekoérper bei Lastaufbringung senkrecht zu den
Anisotropieebenen (TYP I) .o s sasassess 11

Bild 5 — Priifanordnung fiir einen Probekorper bei Lastaufbringung parallel zu den
Anisotropieebenen und mit dem Schnitt senkrecht zu diesen (Typ 11a) ....cccucvsmsmsmnessmsnsessssssnsenens 12

Bild 6 — Priifanordnung fiir einen Probekoérper bei Lastaufbringung parallel zu den

Anisotropieebenen und mit dem Schnitt lings zu diesen (Typ IID) ...cccocvnrsmsmnmsmsmsessssssssessssssenens 12
Bild 7 — Versagen des SChNIttSPalts......connmissssssssssssss s ns 14
Tabellen
1 7= 1 L 18



		2026-07-10T22:14:27+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




