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Leder - Farbechtheitsprüfungen - Bestimmung der Reibechtheit von Färbungen 
(ISO/DIS 11640:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11640:2026 
 
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing 
(ISO/DIS 11640:2026); German and English version prEN ISO 11640:2026 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 5 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 6 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 8 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 8 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 8 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 9 
5 Prüfeinrichtung und Werkstoffe ..................................................................................................................... 9 
6 Probekörper ........................................................................................................................................................ 10 
7 Konditionieren von Probekörpern und Filzstücken .............................................................................. 10 
7.1 Trockenes Leder und trockener Filz ........................................................................................................... 10 
7.2 Nasser Filz ............................................................................................................................................................ 11 
7.3 Nasses Leder ....................................................................................................................................................... 11 
7.4 Mit künstlicher Schweißlösung durchfeuchteter Filz ........................................................................... 11 
8 Durchführung ..................................................................................................................................................... 11 
9 Präzision .............................................................................................................................................................. 12 
10 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 13 
Anhang A (informativ)  Handelsübliche Quellen für Prüfeinrichtung und Werkstoffe ............................ 14 
 


		2026-06-27T13:54:34+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




