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Stahl - Makroskopische Untersuchung durch Ätzen mit starken Mineralsäuren (ISO 
4969:2015); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 4969:2026 
 
Steel - Etching method for macroscopic examination (ISO 4969:2015); German and 
English version prEN ISO 4969:2026 
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