DIN EN ISO 8307:2008-03 (D)

Weich-elastische polymere Schaumstoffe - Bestimmung der Kugel-
Ruckprallelastizitat (ISO 8307:2007); Deutsche Fassung EN ISO 8307:2007

Inhalt

V0] 4T Lo T o TP PP PR OR PR PRPRORPRPRPRPN
1 F N VL= Yo [0 N0 1S3 o 1T =1 ] S
2 NOIrMALIVE VEIWEISUNGEN .veeiiieei ittt e e e e e sttt e e e e e e s s st e e e aeessssnta e ereaeeesansntanneeeeeesannnnnnes
3 2 =0 1 =SS
4 KUPZDESCRIEIDUNG ..o
5 L U {0 =T - L OSSP
51 ATTGEIMEBINES ...ttt e s e h et e e e a b et e e s s be et e e s bbb e e e s bbn e e e s rteeeeannnnees
5.2 Prafgerat mit ManuUeller ANZEIGE .......ou e e e e e
5.3 Prafgerat mit automatiSCher ANZEIGE... ... ueiiiiiiiie e
6 0] o1=1 (o] § o 1= TSP RRTPRP
7 YN -1 o L= g o o] o X=T 0T o L= TR
8 VN oT=To LT Yo 0T Vo 1= o 1RSSR
9 RV =T = 1 o] =] o I SRR
9.1 Konditionierung durch StAUCHUNG .....cooiiiiiiiii e
9.2 PrUTVEITANTEN Lottt e e st e e st b e e b e e e ennees
10 Darstellung der ErgebhNiSSe.. ..ot e e e e e
11 o = V1] (0] o DRSO SPPTPTPPPPPPIRt
12 e AU o T=T A Tod o | APPSR PP PPPPRPPPPRt
Anhang A (informativ) Beispiel eines elektronischen Messverfahrens ...........ccccoooiniiien,



		2026-04-30T15:46:37+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




