DIN EN 1097-4:2008-06 (D)

Prafverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen - Teil 4: Bestimmung des Hohlraumgehaltes an trocken
verdichtetem Filler; Deutsche Fassung EN 1097-4:2008

Inhalt

V0] 41 Lo ] o APPSR
1 Anwendungsbereich .........ccccooiiiiennnn.
2 Normative Verweisungen ............ccoccuveeeee.
3 Begriffe ...
4 Kurzbeschreibung........cccooveeeeennicinnnen,
5 Prifeinrichtungen.........ccccccvieeeee i,
6 Vorbereitung der Messproben ..................
7 Durchflhrung....cccccceeeiiiicciiiiieee e,
8 Berechnung und Angabe der Ergebnisse
9 Profbericht ...
9.1 Verbindliche Angaben............cocccoiis
9.2 Wahlweise Angaben.........cccccoieiiiinnnns
Anhang A (informativ) Prazision .............ccccoccuuneen.
Literaturhinweise........cccccviee i,



		2026-06-09T06:16:21+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




