DIN EN 15626:2009-07 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Haftverhaltens von
verschnittenen und gefluxten bitumenhaltigen Bindemitteln bei Wasserlagerung -
Verfahren mit Gesteinskdrnung; Deutsche Fassung EN 15626:2009
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