DIN EN ISO 3613:2011-04 (D)

Metallische und andere anorganische Uberziige - Chromatieriiberziige auf Zink,

Cadmium, Aluminium-Zink- und Zink-Aluminium-Legierungen - Priifverfahren (ISO

3613:2010); Deutsche Fassung EN ISO 3613:2010
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