
 

   - 1 -

DIN EN 13614:2011-06 (D) 
 
 
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Haftverhaltens von 
Bitumenemulsionen bei Wasserlagerung; Deutsche Fassung EN 13614:2011 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................4 
4 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................5 
5 Reagenzien und Materialien .................................................................................................................5 
6 Prüfeinrichtungen..................................................................................................................................5 
7 Probenahme...........................................................................................................................................6 
8 Durchführung.........................................................................................................................................6 
8.1 Allgemeines ...........................................................................................................................................6 
8.2 Bestimmung des unmittelbaren Haftverhaltens ................................................................................6 
8.3 Auswirkung des Wassers auf die Haftung des Bindemittels ...........................................................6 
9 Angabe der Ergebnisse ........................................................................................................................7 
10 Präzision.................................................................................................................................................7 
11 Prüfbericht .............................................................................................................................................8 
Anhang A (informativ)  Anleitung für die Kennzeichnung einer bedeckten Oberfläche ..............................9 
Literaturhinweise..............................................................................................................................................10 
 


		2026-04-30T04:26:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




