DIN EN 14869-2:2011-07 (D)

Strukturklebstoffe - Bestimmung des Scherverhaltens struktureller Klebungen - Teil

2: Scherprufung fur dicke Fligeteile (ISO 11003-2:2001, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 14869-2:2011

Inhalt

72 e T o T
1 AnwendungsbereiCh ... —————————
2 Normative VErweiSUNGEN .......cocccciiiiiiieiiiinssis s snssss s s s sss s s s sssssss s s snsssn s s
3 ST
4 Q8T 4 o T=TT o o] =T ] o 10T '
5 L 3 =TT o] 41T T =Y o P R
6 o o - N
6.1 ProbenmaRe und Probenkonfiguration ...........cccccoimminnii s
6.2 FUQGELEIlE ..o ———————
6.3 Vorbereitung der Oberflachen vor dem Kleben ..........ccocciiiiiiininiiinr s
7 [ e o =Y 1o o 1= S
71 g L= 53 = | L] T R
711 Proben mit Fligeteilen, die flache Enden haben ...
71.2 Proben mit abgestuften Fligeteilen ... e
7.2 Probenanzahl ...
8 DUrChfUhrung ..ot
9 =T =T o 3] 1Ty T T N
9.1 Verwendete SYmDbOoIe ... ————
9.2 Mittlere Schubspannung im Klebstoff ..........cccooonniiinni e,
9.3 Schubverformung im KIlebstoff ...........ccoimiiini
9.4 SpannuNgs-DehNUNQGS-KUIVE ... sssserr s s sssn s s e s s smne e e e ee s s sssmmnnnnees
9.5 Schubmodul des Klebstoffes ..........cccevmiiiiiiin
10 - 7.4 = Lo o
1 PrifberiCht ... e
Anhang A (informativ) Geeignete Extensometerausfihrung ........ccccccoiiiimminiiinnieee,



		2026-07-11T18:37:59+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




