
 

   - 1 -

DIN EN ISO 26082-1:2012-07 (D) 
 
 
Leder - Physikalische und mechanische Prüfverfahren zur Bestimmung des 
Anschmutzens - Teil 1: Martindale-Verfahren (ISO 26082-1:2012); Deutsche Fassung 
EN ISO 26082-1:2012 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 
3 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................. 4 
4 Begriffe ................................................................................................................................................... 4 
5 Geräte und Materialien .......................................................................................................................... 5 
6 Probenahme und Probenvorbereitung ................................................................................................ 6 
7 Vorbehandlungsverfahren zur Simulation des Gebrauchs ............................................................... 6 
8 Durchführung mithilfe eines Standard-Anschmutzgewebes ............................................................ 6 
9 Nachbehandlung durch Reinigung ...................................................................................................... 7 
10 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 7 
Anhang A (informativ)  Bezugsquellen für Geräte und Materialien ................................................................ 8 
A.1 Geräte ..................................................................................................................................................... 8 
A.2 Materialien .............................................................................................................................................. 8 
A.3 Beispiel für Anschmutz-Prüfergebnisse ............................................................................................. 9 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 10 
 


		2026-05-12T13:59:28+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




