DIN EN 16301:2013-05 (D)

Prufverfahren fiir Naturstein - Bestimmung der Empfindlichkeit gegen
unbeabsichtigte Fleckenbildung; Deutsche Fassung EN 16301:2013

Inhalt Seite
72 e T T o 3
1 ANWendungsbereiCh ... —————————— 4
2 NOrmative VEIrwWeISUNGEN .......oceeviiiiieiiieiicnceiimecememnnnsnnssssnsnsnsnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnsnsnsnnnns 4
3 7= |4 PSP 4
4 LT T4 oY== o7 T =] o 10 5 T 5
5 o 1 T=TT 0T e 430 L o =Y o PSR 5
6 Vorbereitung der ProbeKOIPEer ...... ... ccceiiiriii s cssssrse s s ssssssssssne s s e s ssssssssmssnsssssssssssssnsnssenssssssnnnnnsnees 7
6.1 Probenalme......ee R annns 7
6.2 o o] o 1= Lo o 1= 7
6.2.1 Oberflachenbeschaffenheit ........... e e 7
L0707 < 14 - 1LY 7
6.2.3  Prufumgebung ........cccceiiiiiiiiiiii 7
6.2.4 Vorkonditionierung und Behandlung der Proben..........ccccconiiiiminninmnsis s 7
7 DUFChfUNIUNG.....cc et s e ra s n e Ea s n e e e ann e nas 8
71 Dokumentation der ProbEKOIPET ..........ciccccirmrmiriiiiscssssssersess s ssssssssssms s se s s sssss s s ssmssssessssssssssnnsnesssssssnnnes 8
7.2 Fiir die Normpriifung zu verwendende Fleckenbildner............cccoomiimiiiiicciimemrininnccccsseee e 8
7.3 Durchfiihrung der VEerfarbuN(..........ooiiiiccieciiiii s scccsssse s ss s sssss e s s s s s s mm s n s e e e s s s s s smmn e e e e s s mmnns 8
7.4 L1 4 Lo [0 T g T Fo3Y7=] o = 0] o =Y o PSSR 9
8 Beurteilung der Fleckenbildung und Angabe des Ergebnisses........ccccccccvvmimmmriinsssnnsssseseeececeecnnnnnnes 9
9 [ = 4T T o 10
10 o T 0= o 10
Anhang A (informativ) Festlegung der Fleckenbildner ..........ccccoooviimiiiiiimiiinsrnrn e 12
Anhang B (informativ) Farbfotos zur Erleichterung einer Beurteilung der Fleckenbildung..................... 13
LiteratUrhiNWEISE.........co i mn e s e e s e mms e e e e e s e amnnn e e e e sa e e nmnne e e eeaaanan 18



		2026-04-30T03:02:57+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




