DIN EN 14066:

2013-06 (D)

Prufverfahren fiir Naturstein - Bestimmung des Widerstandes gegen Alterung durch
Warmeschock; Deutsche Fassung EN 14066:2013

Inhalt Seite

Lo 41 o Nt 3
1 AnNWwendungSbereiCh ... e 5
2 NOrmative VErWEISUNGEN ........icc it m s e s e amne e e annns 5
3 7= o | = 5
4 Symbole Und ADKUIZUNGEN........c.ccoiiiiiirireir e s ssn e s s m e e me e s s s mn e e s s smn e e e s mne s 5
5 KUrzbesSCRreibUNG ... s s 6
6 PrUfeinriCRtUNG ... 6
7 Vorbereitung der ProbeKOIPEer ... sms e s e m e e smn e s 6
71 0] 7= 8 F=1 0 1 1 = 6
7.2 Abmessungen der ProbekOIPer........... i cmsn e mnm s nmmn e 6
7.3 Aufbringen von Bezugspunkten auf die Probekorper..........cccovviiiiniiinninisin s 6
7.4 Trocknen der ProbeKOIPEer ........... e s e e mmn e s e s e e e 7
8 Durchfilhrung der Prifung .......ccccoiiimiiiiiiiss s s s s s sss s s s ssans 7
8.1 Kontrollmessungen vor Beginn der ZyKIen..........ccccciiiimiiniimnninisssssss s sssssssnans 7
8.2 Beschreibung der ZyKIen ........... e s 7
8.3 Kontrolimessungen nach Ablauf der ZyKIen.............cccccceimiiiiiicccsseceree s s ssssseseesssssssssssssesssssssssnnns 7
9 Angabe der ErgebniSse ... 7
9.1 AuBeres Erscheinungsbild............ciiiiiiiiiciciiiii s ss s e amn e e e e s mnmn e e s 7
9.2 ElastizitatSmOdUul ..........oo it 8
9.3 L0110 0 T8 o) o X7 1 - | 8
9.4 Ultraschallimpulsgeschwindigkeit ..........ccccoiiiiimiiniin e 8
9.5 Biegefestigkeit ... —————————— 8
10 PriufberiCht .......... s s s smna s n s n s n s s s nnnnnnnnnnnnnnn 8
LiteratUrNiNWEISE...... s s s sn s nsnsnsnnnsssnsssnnnnnsnnnnnnnnn 10



		2024-06-01T01:25:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




