DIN EN 1429:2013-08 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Siebriickstandes von
Bitumenemulsionen und Bestimmung der Lagerbestandigkeit durch Sieben;
Deutsche Fassung EN 1429:2013

Inhalt Seite

T o o) o 3
1 2N VY21 ¢ Lo L0 4T T o 7= o =Y 1o o 4
2 NOrmMative VErweiSUNGEN .......ccccieiiiiieiriiiieis s inss s s s s s s sas s s s ane s s sane e s s amn e e ann e s nans 4
3 = o = 4
4 Kurzbeschreibung ... ——— 4
5 Reagenzien und Materialien ... ——— 4
6 PrifeinrichtUngen...........oo i ———————— 5
7 Probenaime..........ceiiiiii i —————— 6
8 Durchfiihrung zur Bestimmung des Siebriickstandes........c.ccccccccvcmimmmiincccccseerre e 6
9 Prozedur der Bestimmung der Lagerbestandigkeit durch Sieben nach n Tagen Lagerzeit.......... 8
10 BereChNUNG......o et 9
1 N Lo T= 1 o T3 L= gl = o 1= o0 L= = PR 10
12 = 4 1= oo 10
13 PrifberiCht ........ooi i ———— 10
LiteratuUrNiNWeISe.......ceeiiiirc it 11



		2026-06-30T22:43:06+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




