
 

   - 1 -

DIN 50018:2013-05 (D) 
 
 
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ............................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................... 4 
2 Normative Verweisungen ................................................................................................................. 4 
3 Begriffe ............................................................................................................................................... 5 
4 Prüfeinrichtung und Werkstoff ........................................................................................................ 5 
5 Bezeichnung ...................................................................................................................................... 5 
6 Proben ................................................................................................................................................ 5 
7 Anordnung der Proben ..................................................................................................................... 5 
8 Durchführung ..................................................................................................................................... 5 
8.1 Prüfbedingungen und Durchführung .............................................................................................. 5 
8.2 Prüfdauer ............................................................................................................................................ 5 
9 Funktionsprüfung der Prüfeinrichtung ........................................................................................... 6 
9.1 Allgemeines ....................................................................................................................................... 6 
9.2 Versuchswerkstoff ............................................................................................................................ 6 
9.3 Probenvorbereitung .......................................................................................................................... 6 
9.4 Durchführung der Funktionsprüfung .............................................................................................. 7 
9.5 Entfernen der Korrosionsprodukte ................................................................................................. 7 
9.6 Auswägen der Proben....................................................................................................................... 7 
9.7 Auswertung der Ergebnisse ............................................................................................................. 7 
10 Prüfbericht ......................................................................................................................................... 7 
 


		2026-05-17T05:48:49+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




