
 

   - 1 -

DIN EN ISO 148-1 Beiblatt 1:2014-02 (D) 
 
 
Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: 
Prüfverfahren; Beiblatt 1: Sonderprobenformen 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ............................................................................................................................................................ 3 

1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................... 4 

2 Proben ................................................................................................................................................ 4 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................ 6 
 


		2026-06-23T18:51:37+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




