DIN EN 28510-1:2014-07 (D)

Klebstoffe - Schalpriifung fiir flexibel/starr geklebte Proben - Teil 1: 90°-
Schalversuch; Deutsche Fassung EN 28510-1:2014

Inhalt Seite
2oL o 3
1 N ATT= g T TR Yo T o X1 4 =Y [ o S 4
2 NOrmative VErWEISUNQGEN ......c.coiiiciceciiieiiisis s cssessss s s s s ssssssmnsse s s e s ssssssssmsse e s essass s snmsnnesessansssssnnnnssssssssnnnns 4
3 QU T4 o T=T7 o3 T =11 o101 o P PSSP 4
4 L= - 1 4
5 e o] 01T o] o - 5
6 Konditionierung und PrifKlima.........cccooiiiiiiiir s 6
7 DUFChfURNIUNG.....o et n e nr e e ann e e s 6
8 Angabe der ErgebniSse ... 6
9 e =] 1o o 6
10 PriafberiCht ..o —————— 7
LiteratUrNiNWeIS @ ....cii et 9



		2026-07-09T18:44:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




