
 

   - 1 -

DIN 51350-2:2015-03 (D) 
 
 
Prüfung von Schmierstoffen - Prüfung im Vierkugel-Apparat - Teil 2: Bestimmung der 
Schweißkraft von flüssigen Schmierstoffen 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ............................................................................................................................................................ 3 

1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................... 4 

2 Normative Verweisungen ................................................................................................................. 4 

3 Begriffe ............................................................................................................................................... 4 

4 Kurzbeschreibung ............................................................................................................................. 4 

5 Geräte ................................................................................................................................................. 4 

6 Durchführung ..................................................................................................................................... 5 

7 Auswertung ........................................................................................................................................ 5 

8 Angabe des Ergebnisses .................................................................................................................. 6 

9 Präzision ............................................................................................................................................. 6 
9.1 Allgemeines ....................................................................................................................................... 6 
9.2 Wiederholbarkeit, r ............................................................................................................................ 6 
9.3 Vergleichbarkeit, R ............................................................................................................................ 6 
 


		2024-05-21T00:51:53+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




