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Elastomere - Kalibrierung und Prifung von Harteprufgeraten (1ISO 18898:2012)

Inhalt Seite
NatioNAIES VOIWOIL........ .. e s s sms e e e s sa s s amnn e e e e e s e n s s mnn e e e e ee s s nmnnnnenssnnnan 3
Nationaler Anhang NA (informativ) LiteraturhinWeiSe ........cccccoieirreecimreccrr e 4
1 AnwendungsbereiCh ... ————————— 5
2 Normative VErweiSUNGEN ........cccieiiiimiriinisissinss s s s s s sss s s s s s sn e s anasssmnn s 5
3 [T = o | i = R 5
4 MessgroRen und metrologische Anforderungen an die Kalibrierung und Priifung .................. 5
4.1 UmgebungsbedinQUNQGen ........... s 5
4.2 Metrologische ANfOrderUnNgen .........ciiiiiiiccciiecrenrr s ssssserr s es s sssser e e e s es s s s mnn e s e e e ses s s snnmneenesnnnsn 5
5 Kalibrier- und Prifverfahren ... 13
5.1 Zu erfiillende Anforderungen fiir die verwendeten Messgerate der Kalibrier- und

L Y=Y o = 4T =Y o 13
5.2 Ubersicht iiber die zu verwendenden Kalibrier- und Priifverfahren ...........ccccooeeveeevceernrecnne 13
6 Kalibrier- und PrifZeugnis ... s s 25



		2026-07-12T03:42:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




