DIN ISO 27588:2014-12 (D)

Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Gewichtbelastungs-
Harte mittels der Skala der sehr niedrigen Gummiharte (VLRH) (ISO 27588:2012)
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