DIN EN 597-1:2016-03 (D)

Mobel - Bewertung der Entziindbarkeit von Matratzen und gepolsterten Bettboden -
Teil 1: Glimmende Zigarette als Ziindquelle; Deutsche Fassung EN 597-1:2015

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
20 0 101 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 BEGIIff@ o A 5
3 AT D (16 04 =) o 1<) o 6
3.1 Entziindung durch fortschreitendes SChwelen........c—————————— 6
3.2 Flammende ENtZUNAUNE ... st smsssssssssssssssssasnasassnass 6
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e sms s s e 6
5 Gesundheitsschutz und Sicherheit der Prifer .....cceieeiesssssssssssssssssssssssssssssssssns 6
5.1 ALLGEIMEINES ....cucucirrcsiisnsr iR SRR AR AR AR AR AR AR AR A AR AR AR AR AR AR RS RS RS E R E AR AR RS 6
5.2 ADZUG oo RS RRE R R R R ES 6
5.3 SR <3 o L T o 1 1<) o 7
6 o0 1 =) i L 7
6.1 o o T 1 ) 7
6.2 S 010 10D 3 8
6.3 R 03 0 0 1131 8
6.4 Glimmende Zigarette als Ziindquelle...........oomnnnmmm s sss———— 9
7 Klimate fiir Konditionierung und Priifung.......cuimmsssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
7.1 KONAItiONIETUINE eucirseiaismsssassssmssisssssssssssssssssssssssssss s sssss s sssssss s ssssssssesssms s sesssas s s smssssesssms s e SRR R SRR R RS SRR R R R R A S 9
7.2 0 1S ) - 9
8 o T 5] 0414 <) 9
8.1 F e 10 =) 10 T, 9
8.2 L S D 1T A\ 1 L - Y o N 10
8.3 L0 00 L= LY = ] 7= 1 o 10
9 5 o705 21 11 =D o T 10
9.1 B 0] 0 Q1= 101D 10
9.2 Anlegen der ZUNAQUEILE ... s 10
9.3 AbschliefRende UnNterSUCHUINE ......cccuiicrmsmimmsmsssssssmssssssssssssssssss s sssss s s sssas s sssasssssssassesssassens 11
10 5 0010 7<) o ol 11
Anhang A (informativ) Muster eines Priifberichtes........mmmsssmnme 13



		2024-05-15T01:24:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




