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Biogene Festbrennstoffe - Bestimmung der Partikelgrößenverteilung für 
unkomprimierte Brennstoffe - Teil 1: Horizontales Rüttelsiebverfahren mit Sieben mit 
einer Lochgröße von 3,15 mm und darüber (ISO 17827-1:2016); Deutsche Fassung EN 
ISO 17827-1:2016 
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