DIN EN ISO 28721-4:2016-03 (D)

Emails und Emaillierungen - Emaillierte Apparate fiir verfahrenstechnische Anlagen -
Teil 4: Qualitatsanforderungen an Flansch-Rohre und Flansch-Formstiicke aus Stahl
mit Emaillierung (ISO 28721-4:2015); Deutsche Fassung EN ISO 28721-4:2015
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