DIN EN 16896:2017-02 (D)

Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte - Bestimmung der kinematischen

Viskositat - Verfahren mit dem Viskosimeter nach dem Stabinger-Prinzip; Deutsche

Fassung EN 16896:2016
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