DIN ISO 815-1:2016-09 (D)

Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des
Druckverformungsrestes - Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen oder erhohten
Temperaturen (ISO 815-1:2014)
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