DIN ISO 34-1:2016-09 (D)

Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des
WeiterreiBwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenformige Probekorper
(1ISO 34-1:2015)

Inhalt Seite
NATIONALES VOTWOIT c.cueiisisesesssasssaisissssssssssssssssss s s ssss st stss s s s sas s SRR E SRR ERE AR AR RRR AR AR AR RS R RS RS e e e R R R 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ..., 4
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————— 5
2 V0D o 4T U e e R ) 6
3 27 o4 o i 6
4 Kurzbeschreibung......s s 7
5 ) - 7
6 0T o) 9T o1 10
7 50 0] 07 10 g 1) 10
8 AnZahl der ProbDeKOIPET ....ocimmsmmemmsmssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssssassesssassssssssassssssassssesssassens 11
9 50 H U172 101 0 =) LD 11
10 10 11D ol 00 0 12
11 Angabe der ErgebRiSSe ... .coimmimsmsmmsmssmsissssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssassssssssassesssassssssssassssssassssssssassens 12
12 PIUfDEriChE oo 12
Anhang A (informativ) Prazisionsergebnisse eines Ringversuchsprogramms.........n. 14
Anhang B (normativ) Kalibrierprogramm ... 18
LIiteratuUrNINWEISE ...t A AR AR E RS R R 20



		2026-06-16T18:28:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




