DIN ISO 2137:2016-12 (D)

Mineralblerzeugnisse und Schmierstoffe - Bestimmung der Konuspenetration von
Schmierfetten und Petrolatum (ISO 2137:2007)

Inhalt Seite
A= 10 00 1 T Lo Y0 o ) o 3
Nationaler Anhang NA (informativ) LiteraturhinWeise ... 4
D0 1T 13 U 5
1 Anwendungsbereich.... s —————————————————— 6
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 6
3 3= o 6
4 Kurzbeschreibung.......s s 7
5 ) o 8
6 ProbDeNaNIMe. .. ————————————————————————————— 10
7 Durchfiihrung zur Bestimmung der Konuspenetration von Schmierfetten -

StandardKonus-Verfahren... .. 19
7.1 Durchfithrung fiir die RuUhpenetration ........umsmssss———————m" 19
7.2 Durchfiihrung der WalKkpenetration ... 20
7.3 Durchfiithrung der Penetration nach verlingerter Walkung ..., 21
7.4 Durchfithrung der BIoOCKPenetration .......cmmmmsmssmmsmsmmsmssmssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssas 22
8 Durchfithrung zur Bestimmung der Konuspenetration von Schmierfetten - Halb- und

ViertelKonus-Verfahren ... s s ssssssss s 22
8.1 AlIZEIMEINES ...t s 22
8.2 Durchfithrung der RUhPenetration ... 23
8.3 Durchfiihrung der WalKkpenetration ... s 23
9 Verfahren fiir die Bestimmung der Konuspenetration von Petrolatum ... 24
9.1 Vorbereitung der Probe ... s ssssssssssssssssssssssssssssesns 24
9.2 PenetratioNSIMESSUNG .....occiiiiecriisessissssisssss s s s e s A e R A e RS R e RS e AR R RS R R e R R e R AR R R e AR R 24
10 20 T 1D 11 25
10.1 Berechnung der Standardkonus-Penetration......c s 25
10.2 Umwandlung der Halbkonus- und Viertelkonus-Penetration auf die Standardkonus-

o] 1T i () 25
11 Angabe der ErgebniSse ... 25
12 o = 4 ) ) 25
B2 S N =) 1 01 U 25
12.2  WiederholDarKeit. .. s s s s 25
12.3  VergleiChbarKeit ..o s sesssss s sssss e s 26
13 PIUfDEriChE oo 26
LIiteratUrNINWEISE ..t A AR RS AR SRR R AR AR AR SRR RRRRR R R 28



		2026-07-02T10:43:04+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




