DIN EN 1388-2:1995-11 (D)

Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Silicatische Oberflachen
- Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium aus silicatischen
Oberflaichen ausgenommen keramischen Gegenstianden; Deutsche Fassung EN
1388-2:1995
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