DIN EN 13179-1:2017-04 (D)

Prifverfahren fur mineralische Fuller in bitumenhaltigen Mischungen - Teil 1: Delta-
Ring- und Kugel-Verfahren; Deutsche Fassung EN 13179-1:2013
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