DIN 51032:2017-07 (D)

Keramik, Glas, Glaskeramik - Grenzwerte fiir die Abgabe von Blei und Cadmium aus
Bedarfsgegenstanden in Kontakt mit Lebensmitteln

Inhalt Seite
/0 01 o 3
20 0 101 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 6
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 6
3 3= o 6
4 Gruppen von BedarfsgegenStainden ... 6
5 [ 0= 1 VA7) o 1N 7
51 B 7o) 14 =) 10 T, 7
5.2 Bedarfsgegenstinde aus keramischem Werkstoff, sowie aus Glas und Glaskeramik mit

innen dekorierter ODErflACRE ... s s an s s n s an s nan s 7
5.3 Bedarfsgegenstinde aus Glas und GlaskeramikK........oonssssssssns 8
5.4 5 114 02 1 5 U 8
5.5 Behaltnisse Mit DECKEL .....uiiiiiiiiiieiisiiesiiessssisssss s s ssss s sssssnsssmsssnsssssnssss sass semsssmssss snsssnsssnssss senssnssnnsnnss 8
I L= 0 10 D 410 00 < 8



		2026-06-15T15:19:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




