
 

   - 1 -

DIN EN ISO 20863:2018-08 (D) 
 
 
Schuhe - Prüfverfahren für Hinterkappen und Vorderkappen - Haftfestigkeit (ISO 
20863:2018); Deutsche Fassung EN ISO 20863:2018 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Prüfeinrichtung und Werkstoffe ..................................................................................................................... 5 

5 Probenahme und Konditionierung ................................................................................................................. 6 
5.1 Verfahren 1: Durch Wärme aktivierte Werkstoffe .................................................................................... 6 
5.2 Verfahren 2: Durch Lösemittel aktivierte Werkstoffe ............................................................................. 6 

6 Prüfverfahren ........................................................................................................................................................ 7 

7 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................................... 7 
7.1 Haftfestigkeit im trockenen Zustand ............................................................................................................. 7 
7.2 Haftfestigkeit im nassen Zustand .................................................................................................................... 8 

8 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 8 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................................... 9 
 


		2026-04-19T21:49:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




