DIN EN 13702:2018-12 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der dynamischen Viskositat
von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln mit dem Platte-Kegel-Verfahren;
Deutsche Fassung EN 13702:2018

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
1 Anwendungsbereich.... i ————————————————————— 4
2 V0D o 4T U ] a1 ) 4
3 3= o 4
4 KUrzbesChreibung.......o s s s s s 5
5 Prifeinrichtung..... 6
6 PrODENaNIME.....cr s ———————————————— 6
7 10 11D ol 030 0 L 6
8 Angabe der ErgebniSSe ... s 7
9 o0 1 A 1 L0 7
9.1 7o) 14 =) 10 T, 7
9.2 WiederholpraziSion. ... s sssssas s s sasassrsssassnss sassssssasasss 7
9.3 VerglelChPraZiSiON s eSS R AR 7
10 PrUfDeriCht o s 8
IR L S L LD g 00 9



		2026-06-25T02:29:51+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




