
 

   - 1 -

DIN EN 13702:2018-12 (D) 
 
 
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der dynamischen Viskosität 
von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln mit dem Platte-Kegel-Verfahren; 
Deutsche Fassung EN 13702:2018 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 

5 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 6 

6 Probenahme ........................................................................................................................................................... 6 

7 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 

8 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................................... 7 

9 Präzision ................................................................................................................................................................. 7 
9.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
9.2 Wiederholpräzision ............................................................................................................................................. 7 
9.3 Vergleichpräzision ............................................................................................................................................... 7 

10 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 8 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................................... 9 
 


		2024-05-09T07:00:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




