DIN EN ISO 21084:2019-06 (D)

Textilien - Verfahren zur Bestimmung von Alkylphenolen (AP) (ISO 21084:2019);
Deutsche Fassung EN ISO 21084:2019

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 5
3 3= o 5
4 KUurzbeSChreibUung.... .o ssssssssssssssssssssssssessssssnsssms s ses 5
5 T T 174 L) 1 5
6 o0 8oL o L 6
6.1 7o) 14 =) 10 T, 6
6.2 Priifgerite und Hilfsmittel fiir die Probenvorbereitung ... 6
6.3 Chromatographische AUSTUSTUNG ... ———— 6
7 DUTFChfUINIUNG cocviiecisiseicsissssnssissrssss s e R AR E SRR AR SRR AR R RS 6
7.1 Herstellung des Standards ... s sasssas s sass 6
7.2 Probenvorbereitung..... s ——————————————_————— 6
7.3 50 0] 023 1 T2 o = o 0 . 7
7.4 o Q0] 01 4 D 0B L2 7
8 Berechnung und Kalibrierung ... s 7
8.1 L U6 1D 10D T o 10 7
8.2 Externe KaliDrierUng. ..o ismmimmmsismnssisssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssassnsssss s s 7
8.3 Berechnung jedes AP in der Probe ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasass 8
8.4 Zuverlissigkeit des Verfahrens ... 8
9 PrUfDErICHE oo A 8
Anhang A (informativ) Beispiele fiir Chromatographiebedingungen — GC-MS/MS........cosmsmsmssmsnsnsessssnses 9
A1l 00 0 010 14T 3, 9
A.2 GaschromatographiebedinGUNEEN ... ———————— 9
A.2.1  GC-MS/MS-BeAINGUING ...courirmrersmsmsssassmssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssnssssessssssnssssssssnses 9
Anhang B (informativ) Beispiele fiir Chromatographiebedingungen — LC-MS/MS und LC-FLD........... 12
B.1 Flissigkeitschromatographiebedingungen.........————" 12
B.2 DeteKtorbedinGUNGEN . ... s AR R R AR R RS 12
B.2.1 Tandem-Massenspektrometer (MS/MS) ... 12
B.2.2 FluoreszenzdeteKtor (FLD) ... s sssssssssssssssasssassnas 13
Anhang C (informativ) Zuverlissigkeit des Verfahrens ... 14



		2026-06-23T02:12:16+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




