DIN EN ISO 26082-1:2019-11 (D)

Leder - Physikalische und mechanische Priifverfahren zur Bestimmung des
Anschmutzens - Teil 1: Martindale-Verfahren (1ISO 26082-1:2019); Deutsche Fassung
EN ISO 26082-1:2019

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
2002 o) o 4
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————————— 5
2 V0D o 4 T U e e R ) 5
3 2T o4 i 5
4 Kurzbeschreibung......sss s 6
5 Geridte Und Materialien.... s ——————— 6
6 Probenahme und Probenvorbereitung....... s 7
7 Vorbehandlungsverfahren zur Simulation des Gebrauchs.......————— 7
8 Durchfiihrung mithilfe eines Standard-Anschmutzgewebes ...........cormnmrmnnsm————— 7
9 Nachbehandlung durch Reinigen zur Bewertung der Riickstinde des Anschmutzens...........cce... 9
9.1 AllZEeMmMEiNe ANWEISUINGEI ...oiiiuisisscsssssssssssssssssssssssssssss st sssssesssas s s E A S e ASEAEE SRS RS RE R AR R SRR SRR AR AR RS 9
9.2 Manuelle REINIGUIIG .....couuirsmsmrmismsmsmsnssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssss s sessssssesssms s e sssms s sesms s e sms e s e ses 9
9.3 Reinigung mit Reibechtheitsprifgerat.......u———————————— 9
10 50 1 {0 1<) Ll 1 L, 9
Anhang A (informativ) Bezugsquellen fiir Gerdate und Materialien.........u. 11
A1l 0 11
A2 117 1) B 1 ) o 11
A3 Beispiel fiilr Anschmutz-Prifergebnisse ..., 12
LIiteratuUlNINWEISE ...ttt A AR RS RS E R EREEERERERRRRRRRRRR R 13



		2024-05-21T19:10:16+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




