DIN EN 13179-2:2000-11 (D)

Prufverfahren fur mineralische Fuller in bitumenhaltigen Mischungen - Teil 2:
Bitumenzahl; Deutsche Fassung EN 13179-2:2000

Inhalt Seite
T o T o 2
1 AnNwendungsbereiCh ........ s 3
2 Normative VerweiSUNQGEN .........cccccciiiiiiiiiiiiinsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnssssssssssssssssssssssnssnsnsnsns 3
3 Begriffe i ————— 3
4 e T T 3
5 PrifeinrichtUNgen ... 3
6 Vorbereitung der MeSSProben ... 4
7 [ 10T o7 43T 1 T 4
8 Berechnung und Angabe der Ergebnisse ... 4
9 PrifberiCht ... 4
9.1 =g (o] £0 L= o [Tod o TSR AN o = 0 1= o 1RSSR 4
9.2 Freigestellte ANGADEN ...ttt nbe e 4
Anhang A (iNfOrMAatiV) PrAZISION .........ueiiiiiiee et e st e s e e s e e e st e e e s e e e asaeeeeasteeeessaeeesanteneeannteeesanseneennnneenans 5



		2026-07-10T18:31:27+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




