DIN ISO 23572:2022-02 (D)

Mineralolerzeugnisse - Schmierfette - Probenahme von Fetten (1ISO 23572:2020)

Inhalt Seite

NATIONALES VOTWOIT c.cueiisesesesssassiaisisssssssssssssss s s sss s ssss s stss s s s s SRR E SRR E AR AR AR RRRA SRS R RS R RS RS e e e R R R 4
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ........—— 5
0 ) 6
20 0 101 7
1 ANWeNnduUNGShereiCh... i ——————————————— 8
2 V0D o 4T U ] a1 ) 8
3 3= o 8
4 ALLGEIMEINES ...ecucucicrisirs s ss s e E SRR AR AR AR AR AR AR AR A AR AR A SRR AR AR RS RS R RS RS E AR RS 8
5 Probenahmegerate ... 8
5.1 AlLGEIMEINES ... RN A AR AR RE R RE R ES 8
5.2 ) 17 L) 9
5.3 Schopfer, grofier Loffel und Getreideschaufel ... 9
5.4 KeINDONITONT ettt 9
5.5 SCNNECK ...t 9
5.6 Hiilsenformiger ProbesSteCher ... s sssases 10
5.7 2] 41 L) 10
6 Allgemeine MafdNaNIMEN ... R s 10
6.1 Probenahme am ProduktionSStandort ... 10
6.2 Probenahme am Lieferort ... sssssssssssssssssssssasssssssssasssssssasssssssssans 11
6.3 L5 Q0] 01 1 101 00 D . 11
7 DUFChfURITUNG .t s e e e R R R RS 11
7.1 o0 1 1 0 11
7.2 5 00 7] 1 B U 1 (L 11
7.3 Handhabung von Schmierfettproben ... 12
7.4 R0 1 1 L) 1 U, 12
7.5 Anwendung eines schraubenformigen Probestechers ..., 12
7.6 Anwendung eines rinnenférmigen Probestechers........cmmms——— 12
7.7 Anwendung eines hiilsenformigen Probestechers.........mmmmsssssssmm 12
IR L S LD 00, 13
Bilder

Bild 1 — Rinnenformiger ProbeSteCher ... ssssss 9
Bild 2 — Schraubenformiger Probestecher ......——————————— 10
Bild 3 — Hiilsenformiger Probestecher (Bauart Allen-Auerbach) ... 10
Tabellen

Tabelle 1 — Umfang von Schmierfettproben.. ... 11



		2026-06-11T09:18:51+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




