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Metallische Überzüge - Prüfverfahren für elektrolytisch abgeschiedene Überzüge aus 
Gold und Goldlegierungen - Teil 3: Elektrografische Prüfungen (ISO 4524-3:2021); 
Deutsche Fassung EN ISO 4524-3:2021 
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