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Verfahren zur Korrosionsprüfung von metallischen und anderen anorganischen 
Überzügen auf metallischen Grundwerkstoffen - Bewertung der Proben und 
Erzeugnisse nach einer Korrosionsprüfung (ISO 10289:1999); Deutsche Fassung EN 
ISO 10289:2001 
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